
Material analisado em  CAMSIZER por Retsch Technology.

Princíp io de m ed ição: Análise de Im agem  Dinâm ica (ISO 13322-2:2006)

Pelo m enos 90% do m aterial encontra-se dentro da gam a de d im ensão de part ícula ind icada na Ficha Técnica.
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GENAN COARSE

Distribuição da d im ensão das part ículas am ostra Análise granulom étrica am ostra Lim ites

Classe de d im ensão (m m )   Q3 (%)
< 2.000                                     < 7.00
< 4.000                   > 97.00

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA - AMOSTRA


